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ER CeraPost® - Wkłady korzeniowe z ceramiki na bazie dwutlenku cyrkonu

Wskazania:
Wszystkie zęby lub kikuty, które zostały 
wzmocnione lub odbudowane przy pomocy 
wkładów CeraPost® można wykorzystać 
jako fi lary protetyczne i odbudować je bez 
negatywnego wpływu na kolor uzupełnienia 
przy pomocy pełnoceramicznych koron 
częściowych, koron i licówek.

Zalety mocowania adhezyjnego:
Zastosowanie wkładów CeraPost® i moco-
wania adhezyjnego pozwala prawie 
podwoić siłę retencji w porównaniu z 
metodą tradycyjną. Dlaczego? Dzięki 
mocowaniu adhezyjnemu (Ryc.  1) w połą-
czeniu ze zmatowionymi ścianami kanału 
uzyskujemy chemiczno-mechaniczne połą-
czenie zastosowanych materiałów bez 
szczeliny. To z kolei pozwala na stabilizację 
nawet bardzo małych kikutów przy minimal-
nie inwazyjnej utracie tkanki twardej.

Dwutlenek cyrkonu jest materiałem cera-
micznym, który jest z powodzeniem stoso-
wany od lat w medycynie i stomatologii i 
sprawdza się pod względem reakcji na 
korozję, biokompatybilności oraz możliwo-
ści obciążenia mechanicznego. Znaczną 
zaletą wkładów  CeraPost® w kolorze 
zębów w porównaniu z wkładami metalo-
wymi jest możliwość wykonania uzupełnie-
nia o doskonałej estetyce. 
Jednocześnie wkłady CeraPost® - dzięki 
możliwości znacznego obciążenia mecha-
nicznego oraz cementowania adhezyjnego 
(brak szczeliny) - pozwalają na uzyskanie 
trwałego i stabilnego uzupełnienia.

Informacje na temat materiału 
CeraPost®

Ceramika na bazie dwutlenku cyrkonu
Skład: 94,9 % ZrO2

 5,1 % Y2O3

Wytrzymałość na
złamanie przy zginaniu: 820 MPa
Moduł sprężystości podłużnej: 200 GPa
Twardość (Knoop): 18.000 N/mm2

Odbudowa zębów z 
częściowo zniszczoną 
częścią koronową
przy pomocy materiału 
plastycznego
(stopień zniszczenia 
korony 10 - 70 %, wska-
zane wykonanie wkładu 
korzeniowego)

Odbudowa zębów ze 
zniszczoną częścią 
koronową
z częściową odbudową 
ceramiczną (stopień 
zniszczenia korony 
70 - 100 %) 

(Ryc.1) Schemat połączenia adhezyjnego
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Postępowanie podczas estetycznej 
rekonstrukcji zęba przedniego

1. Sytuacja kliniczna przed leczeniem

2. Zdjęcie rentgenowskie sytuacji przed 
leczeniem

3. Łoże wkładu oraz retencje wykonano 
przy pomocy instrumentu do poszerza-
nia kanału ER (Erlangen System) 196 i 
płaskiego instrumentu szlifującego 
120D. Następnie przymierzono wkład.

4. Pobranie wycisku w celu wykonania 
odbudowy na wkładzie metodą pośrednią.

5. Wykonanie w laboratorium protetycz-
nym składanej odbudowy, w której 
umieszcza się prefabrykowany wkład 
ceramiczny. 

6. Przymiarka odbudowy na wkładzie, 
najpierw należy przymierzyć osobno 
indywidualną odbudowę.

7. Następnie należy przymierzyć odbu-
dowę razem z wkładem CeraPost®.

8. Mechaniczne przygotowanie kanału 
przy użyciu instrumentu do matowienia 
196 D. Cementowanie odbudowy cera-
micznej na wkładzie przy pomocy 
podwójnie utwardzanego kompozytu.

9. Preparacja odbudowy i pobranie 
wycisku.

10. Sytuacja kliniczna po zacementowa-
niu ostatecznej korony pełnoceramicznej. 
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